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ABSTRAK

Beberapa metode stabilisasi tanah telah dilakukan untuk memperbaiki
kekuatan tanah lempung antara lain menambahkan kapur, fly ash- semen, kolom
tunggal limbah karbit, kapur aktif dan garam sebagai katalisator proses
pencampuran dan sebagainya. Penelitian ini mempelajari peningkatan kekuatan
tanah lempung di daerah group kolom yang terbuat dari limbal karbit yang
mempunyai kadar CaO 60 % dan campuran limbah karbit dengan param 2 % daii
berat limbah karbit.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa peningkatan kekuatan tanzh
lempung mengikuti suatu pola, di mana semakin dekat titik pengetesan dengan
kolom limbah karbit, kekuatan gescer tanahnya semakin Linggl Penyebaran
kekuatan tanah tersebut memerlukan waktu untuk mendapatkan kekuatan
maksimum. Pada umur 28 hari terlihat bahwa kekuatan tanah di daerah group
kolom cenderung merata. Penambahan garam 2 % dari berat limbah karbit
ternyata mengakibatkan pengurangan peningkatan kekuatan tanzh lempung.
Pengaruh group kolom juga dapat menurunkan sifat kembany susut tanah.

Kata kunci :
tanah lempung, stabilisasi, group kolom limbah karbit

ABSTRACT

Several methods about soil stabilization have been done to increase the
strength of soil, such as additional of lime, fly ash, cement, single columin of
carbide waste, active lime and salt as catalizator of the mixing process and etc.
This research studies the increase of clay soil strength around group columns of
carbide waste which has approximately 60 % CaO and mixed of carbide waste
and 2 % of salt.

The result shows that the increase of clay strength follow a pattern,
where the closer the distance to the columns the higher the strength, and it takes
time to gain the maximum strength. It also shows that at the age of 28 days all
area between columns have relatively the same strength. The additional 2 % of
salt 1o carbide waste ( by weight ) reduces the soil strength. The additional of
group columns also able to reduce the swelling potential of the clay.

Keywords:
clay soils, stabilization, group columns of carbide waste
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5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian tentang peningkatan kekuatan tanah lempung di

daerah group kolom yang terbuat dari limbah karbit dan garam maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

.

Berdasarkan data indeks plastisitas tanah yang didapat, tanah uji yang ada
dapat digolongkan ke dalam tanah dengan derajat lempung ekspansif tinggi.
Penggunaan group kolom limbah karbit dan garam sebagai salah satu
alternatif untuk stabiiisasi tanah, karena kekuatan geser tanah ( Sw )
merningkat,

Berdasarkan hasil perbandingan penurunan kadar air pada tanah asli hasil
penguapan dan penyerapan air pada tanah di daerah group kolom limbah
kabit dengan atau tanpa tambahan garam membuktikan bahwa penambahan
group kolom limbah karbit dengan atau tanpa garam memiliki pengaruh
yang besar terhadap pengurangan kadar air pada tanah asli.

Dani vane fest terhadap kelima jenis sampel tanah di daerah group kolom
limbah karbit dan garam tersebut terlihat bahwa semakin dekat titik
pengetesan percobaan dengan as kolom maka kekuatan geser tanah ( Sy )
akan semakin meningkat diikuti dengan penurunan kadar air,

Dengan penambahan group kolom dapat menghasilkan kekuatan geser yang
relatif merata pada daerah group kolom

Peningkatan maksimum kekuatan geser tanah terjadi pada daerah terdekat
dari tepi kolom limbah karbit formasi segiempat.

Jumlah kolom vang lebih banyak pada formasi scgiempat dapat
menvebabkan terjadinya peningkatan kekuatan tanah yang lebih baik.
Penambahan garam 2 % dari berat limbah karbit temyata mengakibatkan
terjadinya pengurangan peningkatan kekuatan tanah lempung dibandingkan
dengan tanpa garam.

Dari percobaan vane fest terhadap kelima jenis sampel tanah yang bensi
group kolom limbah karbit dan garam dengan berbagai vanasinya

menunjukkan adanva kecenderungan hubungan yang tetap antaia xekuatan
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tanah dengan jarak dari tepi kolom tengah yang dinormalisasi dengan
diameter kolom .

Baik dengan memakai Vane Test ataupun Unconfined Compression Test
( UCT ) terlihat bahwa kekuatan geser tanah pada formasi segi-empat
menunjukkan karakteristik yang lebih baik dibanding dengan kekuatan
tanah pada formasi segitiga.

Dari hasil tes konsolidasi didapatkan nilai Cc yang tidak berbeda jauh
dengan nilai Ce tanah asli. Jadi disini dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa dengan penambahan group kolom limbah karbit dan garam
karakteristik tanah tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Coefficient of Consolidation ( Cv ) yang didapatkan melalui penelitian ini
menunjukkan suatu karakteristik terjadinya penurunan seiring dengan
bertambahnya beban yang diterima oleh tanah.

Berdasarkan hasil tes swelling sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa
dengan penambahan group kolom limbah karbit dan garam terjadi

penurunan sifat swell tanah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat

dipakai untuk meningkatkan / mengembangkan penelitian ini antara lain :

Dapat dicoba untuk melakukan percobaan langsung di lapangan supaya
dapat mewakili kondisi sebenamya. :

Dapat dicoba menggunakan kolom - kolom karbit tidak hanya untuk
meningkatkan kekuatan tanah melainkan dipakai sebagai vertical drain
untuk mempercepat proses konsolidasi tanah.





